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LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 11 

"DEI CASTELLI" DAL KM 42+132 AL KM 48+042 A TRATTI E S.P. N. 17 

"DELL'ACQUASANTA" DAL KM 21+646 AL KM 29+592 A TRATTI, 

COMUNI DI BARBARA E CORINALDO - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA 

COD. INT. 94.03. 

 
 
 
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FASCICOLO BOLLE     
FORMULARIO RIFIUTI 

 
 
 
 
 
 
            
 

 
 
 
 
 

 
                     Il Direttore dei Lavori 
               Geom. Stefano Belardinelli 
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Boscarini Costruzioni Srl 

 Commessa n° 6043-25 
SS.PP. 17 – 11  
 
 
Ancona, 16/07/2025 Spett.le  
 Boscarini Costruzioni Srl 
 Via Enrico Mattei, 3 
 61026 – Belforte all’Isauro (PU) 
  
 c.a. Geom. Paolo Magi 
 

OGGETTO: Trasmissione Rapporti di Prova 
 

 

Si trasmettono con la presente il test di cessione con la relativa assegnazione del codice CER eseguito sui 

campioni di fresato di conglomerato bituminoso proveniente dal cantiere della S.P. 17 “dell’Acquasanta” 

ed S.P. 11 “dei Castelli”. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

Federico
TIMBRO



 

Pagina 1 di 3 

 

Spett.le 
BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l. 
Via Enrico Mattei,3 
61026 BELFORTE ALL’ISAURO (PU) 

   

RAPPORTO DI PROVA n. 1120/R/25 del 07/07/2025 
Il presente certificato di analisi è valido a tutti gli effetti come da R.D. 1 Marzo 1928, n.842 – art.15 e da D.M. 25 marzo 1986. 

 

Descrizione campione: Fresato di conglomerato bituminoso S.P.17 “dell’Acquasanta” 
Identificazione: p.2126/25  
Prelevato da: Committente 
Consegnato in data: 03/07/2025 
Presso:  Cantiere: Strade Provincia di ANCONA  
Accettazione: 03/07/2025 
Data inizio analisi: 03/07/2025 
Data fine analisi: 07/07/2025 
Riferimento offerta: 438/lab/25  
 

 

Parametri 
Analitici 

Metodo  
Di  Prova 

Risultati 
Analitici 

Unità di 
 Misura 

Residuo a 105 °C CNR-IRSA quad. 64 – 2 Vol 2 1984 99.9 % p/p 

IPA MI R 07 2013 Rev. 00   

Naftalene  < 2 mg/Kg 

Acenaftilene  < 2 mg/Kg 

Acenaftene  < 2 mg/Kg 

Fluorene  < 2 mg/Kg 

Fenantrene  < 2 mg/Kg 

Antracene  < 2 mg/Kg 

Fluorantene  < 2 mg/Kg 

Pirene  < 2 mg/Kg 

Benzo(a) antracene   < 2 mg/Kg 

Crisene  < 2 mg/Kg 

Benzo(b) fluorantene   < 2 mg/Kg 

Benzo(k) fluorantene   < 2 mg/Kg 

Benzo(e) pirene  < 2 mg/Kg 

Perilene  < 2 mg/Kg 

Indeno (1,2,3-c,d)pirene  < 2 mg/Kg 

Benzo(g,h,i) perilene  < 2 mg/Kg 

Dibenzo(a,h) antracene   < 2 mg/Kg 
 

 

 

 
 

Il Chimico 
Dr. Cristina BALDINI 
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RAPPORTO DI PROVA n. 1120/R/25 del 07/07/2025 
Il presente certificato di analisi è valido a tutti gli effetti come da R.D. 1 marzo 1928, n.842 – art.15 e da D.M. 25 marzo 1986 

 
 

TEST CESSIONE app.A norma UNI 10802:2023 (DM 05/02/98 e s.m.i.) 

Parametri Metodo Valori 
Unità  

di Misura 
Limiti All.3      

DM 05/02/98 

pH APAT CNR-IRSA 2060 7 - 5,5 - 12,0 

COD ISPRA 5135 < 15 mg/l O2 30 

nitrati APAT CNR-IRSA 4020 0.2 mg/l NO3 50 

Cloruri APAT CNR-IRSA 4020 3.3 mg/l Cl 100 

Solfati APAT CNR-IRSA 4020 6.3 mg/l SO4 250 

Fluoruri APAT CNR-IRSA 4020 < 0.2 mg/l F 1.5 

Cromo totale UNI EN ISO 11885:2009 2.1 µg/l 50 

Piombo UNI EN ISO 11885:2009 < 1 µg/l 50 

Rame UNI EN ISO 11885:2009  < 0.01 mg/l 0.05 

Cadmio UNI EN ISO 11885:2009 < 1 µg/l 5 

Zinco UNI EN ISO 11885:2009  < 0.01 mg/l 3 

Nichel UNI EN ISO 11885:2009  < 1 µg/l 10 

Cobalto UNI EN ISO 11885:2009  < 1 µg/l 250 

Vanadio UNI EN ISO 11885:2009 3.4 µg/l 250 

Mercurio UNI EN ISO 11885:2009 < 1 µg/l 1 

Arsenico UNI EN ISO 11885:2009  1 µg/l 50 

Selenio UNI EN ISO 11885:2009 4.3 µg/l 10 

Berillio UNI EN ISO 11885:2009 < 1 µg/l 10 

Bario UNI EN ISO 11885:2009   0.02 mg/l 1 

Cianuri APAT CNR-IRSA 4070 < 10 µg/l 50 

        
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
Il Chimico 
Dr. Cristina BALDINI 
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CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO n. 1120/R/25 del 07/07/2025 

 
Committente: BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l. Via Enrico Mattei,3 - BELFORTE ALL’ISAURO (PU) 

Attività svolta: Impresa edile 

Luogo di produzione: Cantiere: Strade Provincia di ANCONA 

Rifiuto:  Fresato di conglomerato bituminoso S.P.17 “dell’Acquasanta” 

Origine: Lavori edili 

Stato fisico: S - Solido 

Odore: nessun odore in particolare 

Classi di pericolo HP 
(indicazioni di pericolo H): 

# 

Sostanze pericolose: vedi rapporto di prova n. 1120/R/25 del 07/07/2025 

Trasporto: rifiuto non sottoposto a norma ADR. 
 

 

 
 

CODICE EER: 17 03 02 

DESCRIZIONE: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01. 

CLASSIFICAZIONE: SPECIALE  NON PERICOLOSO 
 

 

 
 

Rifiuto destinato a:   Smaltimento  Recupero 
 

 

Il Rifiuto tal quale, può essere avviato a: 

 

 

 CENTRI DI TRATTAMENTO AUTORIZZATI finalizzati al recupero 

 

 

Considerazioni: 
Visti i risultati analitici ottenuti per i parametri pertinenti analizzati, scelti sulla base delle informazioni fornite dal produttore e 
dell’origine del rifiuto, che hanno evidenziato valori di concentrazione di sostanze pericolose inferiori a quelle indicate nell’Allegato D 
alla parte IV del D. Lgs. 152/06, nel Regolamento 1357/2014/Ue, nel Regolamento 1272/2008/Ue cosi come modificato dal 
Regolamento 2016/1179/U e Regolamento 2017/997/Ue e sulla base delle linee guida SNPA approvate con delibera 105/2021, il 
rifiuto in esame viene classificato speciale non pericoloso. 
Il campione, ha evidenziato, al test di cessione, relativamente ai parametri analizzati, un eluato inferiore ai limiti di tabella 
dell’allegato 3 al DM 5/2/98 come modificato dal Decreto 5/4/06 n.186  
Riferimenti Normativi: D. Lgs. 03/04/2006 n.152 – D. Lgs. 13/01/2003 n.36 – D.Lgs. 03/09/2020 n.121 – DM 05/02/98 - Decisione 2014/955/Ue – Regolamento 
1357/2014/Ue Regolamento 1272/2008/Ue - Regolamento 2016/1179/Ue - Regolamento 2017/997/Ue - DD 09/08/2021 n.47 

 

 

 

 

Osimo,  07/07/2025       Il Chimico 
Dr. Cristina BALDINI 
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Spett.le 
BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l. 
Via Enrico Mattei,3 
61026 BELFORTE ALL’ISAURO (PU) 

   

RAPPORTO DI PROVA n. 1121/R/25 del 07/07/2025 
Il presente certificato di analisi è valido a tutti gli effetti come da R.D. 1 Marzo 1928, n.842 – art.15 e da D.M. 25 marzo 1986. 

 

Descrizione campione: Fresato di conglomerato bituminoso S.P.11 “dei Castelli” 
Identificazione: p.2127/25  
Prelevato da: Committente 
Consegnato in data: 03/07/2025 
Presso:  Cantiere: Strade Provincia di ANCONA  
Accettazione: 03/07/2025 
Data inizio analisi: 03/07/2025 
Data fine analisi: 07/07/2025 
Riferimento offerta: 438/lab/25  
 

 

Parametri 
Analitici 

Metodo  
Di  Prova 

Risultati 
Analitici 

Unità di 
 Misura 

Residuo a 105 °C CNR-IRSA quad. 64 – 2 Vol 2 1984 99.8 % p/p 

IPA MI R 07 2013 Rev. 00   

Naftalene  < 2 mg/Kg 

Acenaftilene  < 2 mg/Kg 

Acenaftene  < 2 mg/Kg 

Fluorene  < 2 mg/Kg 

Fenantrene  < 2 mg/Kg 

Antracene  < 2 mg/Kg 

Fluorantene  < 2 mg/Kg 

Pirene  < 2 mg/Kg 

Benzo(a) antracene   < 2 mg/Kg 

Crisene  < 2 mg/Kg 

Benzo(b) fluorantene   < 2 mg/Kg 

Benzo(k) fluorantene   < 2 mg/Kg 

Benzo(e) pirene  < 2 mg/Kg 

Perilene  < 2 mg/Kg 

Indeno (1,2,3-c,d)pirene  < 2 mg/Kg 

Benzo(g,h,i) perilene  < 2 mg/Kg 

Dibenzo(a,h) antracene   < 2 mg/Kg 
 

 

 

 
 

Il Chimico 
Dr. Cristina BALDINI 
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RAPPORTO DI PROVA n. 1121/R/25 del 07/07/2025 
Il presente certificato di analisi è valido a tutti gli effetti come da R.D. 1 marzo 1928, n.842 – art.15 e da D.M. 25 marzo 1986 

 
 

TEST CESSIONE app.A norma UNI 10802:2023 (DM 05/02/98 e s.m.i.) 

Parametri Metodo Valori 
Unità  

di Misura 
Limiti All.3      

DM 05/02/98 

pH APAT CNR-IRSA 2060 6.5 - 5,5 - 12,0 

COD ISPRA 5135 < 15 mg/l O2 30 

nitrati APAT CNR-IRSA 4020 0.1 mg/l NO3 50 

Cloruri APAT CNR-IRSA 4020 2 mg/l Cl 100 

Solfati APAT CNR-IRSA 4020 3 mg/l SO4 250 

Fluoruri APAT CNR-IRSA 4020 < 0.2 mg/l F 1.5 

Cromo totale UNI EN ISO 11885:2009 < 1 µg/l 50 

Piombo UNI EN ISO 11885:2009 < 1 µg/l 50 

Rame UNI EN ISO 11885:2009  < 0.01 mg/l 0.05 

Cadmio UNI EN ISO 11885:2009 < 1 µg/l 5 

Zinco UNI EN ISO 11885:2009  < 0.01 mg/l 3 

Nichel UNI EN ISO 11885:2009  < 1 µg/l 10 

Cobalto UNI EN ISO 11885:2009  < 1 µg/l 250 

Vanadio UNI EN ISO 11885:2009 3.2 µg/l 250 

Mercurio UNI EN ISO 11885:2009 < 1 µg/l 1 

Arsenico UNI EN ISO 11885:2009  < 1 µg/l 50 

Selenio UNI EN ISO 11885:2009 3.2 µg/l 10 

Berillio UNI EN ISO 11885:2009 < 1 µg/l 10 

Bario UNI EN ISO 11885:2009   0.01 mg/l 1 

Cianuri APAT CNR-IRSA 4070 < 10 µg/l 50 

        
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
 
Il Chimico 
Dr. Cristina BALDINI 
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CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO n. 1121/R/25 del 07/07/2025 

 
Committente: BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l. Via Enrico Mattei,3 - BELFORTE ALL’ISAURO (PU) 

Attività svolta: Impresa edile 

Luogo di produzione: Cantiere: Strade Provincia di ANCONA 

Rifiuto:  Fresato di conglomerato bituminoso S.P.11 “dei Castelli” 

Origine: Lavori edili 

Stato fisico: S - Solido 

Odore: nessun odore in particolare 

Classi di pericolo HP 
(indicazioni di pericolo H): 

# 

Sostanze pericolose: vedi rapporto di prova n. 1121/R/25 del 07/07/2025 

Trasporto: rifiuto non sottoposto a norma ADR. 
 

 

 
 

CODICE EER: 17 03 02 

DESCRIZIONE: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01. 

CLASSIFICAZIONE: SPECIALE  NON PERICOLOSO 
 

 

 
 

Rifiuto destinato a:   Smaltimento  Recupero 
 

 

Il Rifiuto tal quale, può essere avviato a: 

 

 

 CENTRI DI TRATTAMENTO AUTORIZZATI finalizzati al recupero 

 

 

Considerazioni: 
Visti i risultati analitici ottenuti per i parametri pertinenti analizzati, scelti sulla base delle informazioni fornite dal produttore e 
dell’origine del rifiuto, che hanno evidenziato valori di concentrazione di sostanze pericolose inferiori a quelle indicate nell’Allegato D 
alla parte IV del D. Lgs. 152/06, nel Regolamento 1357/2014/Ue, nel Regolamento 1272/2008/Ue cosi come modificato dal 
Regolamento 2016/1179/U e Regolamento 2017/997/Ue e sulla base delle linee guida SNPA approvate con delibera 105/2021, il 
rifiuto in esame viene classificato speciale non pericoloso. 
Il campione, ha evidenziato, al test di cessione, relativamente ai parametri analizzati, un eluato inferiore ai limiti di tabella 
dell’allegato 3 al DM 5/2/98 come modificato dal Decreto 5/4/06 n.186  
Riferimenti Normativi: D. Lgs. 03/04/2006 n.152 – D. Lgs. 13/01/2003 n.36 – D.Lgs. 03/09/2020 n.121 – DM 05/02/98 - Decisione 2014/955/Ue – Regolamento 
1357/2014/Ue Regolamento 1272/2008/Ue - Regolamento 2016/1179/Ue - Regolamento 2017/997/Ue - DD 09/08/2021 n.47 

 

 

 

 

Osimo,  07/07/2025       Il Chimico 
Dr. Cristina BALDINI 
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